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10

89

90
92
94
95
96
97
98

101

111
111
113
113
116
116
117
118
120
128

133
134

136
138
146
151

157
158

160
161
166



12.5. Kryteria oceny zgodnosci wlasciwosci innych niz
wytrzymatos¢

12.6. Kontrola produkcji

12.7. Ocena zgodnosci

12.8. Ocena, nadzorowanie i certyfikacja kontroli produkgji

13. Projektowanie skladu betonu
13.1. Postanowienia normowe dotyczace projektowania betonu
13.2. Projektowanie betonu z uwzglednieniem trwatosci
13.3. Projektowanie betonu zawierajacego dodatki
13.3.1. Ogolne zasady stosowania dodatkéw
13.3.2. Beton z dodatkiem popiotu lotnego
13.3.3. Beton z dodatkiem pytu krzemionkowego
13.3.4. Beton wysokiej wytrzymatosci

13.4. Wymagania dodatkowe w procedurze projektowania

14. Beton towarowy
14.1. Wprowadzenie
14.2. Specyfikacja
14.3. Dostawa
14.4. Kontrola produkcji betonu towarowego
14.5. Uwagi koricowe

15. Trwalo$¢ betonu
15.1. Normowe ujecie trwatosci
15.2. Oddzialywanie srodowisko — beton
15.3. Normowe sposoby zapewnienia trwatosci
15.4. Uzasadnienie normowych sposobéw zapewnienia trwatosci
15.5. Wskazania praktyczne

16. Zagadnienia specjalne
16.1. Réwnowazne wiasciwosci uzytkowe betonu
16.2. Rodzina betonéw
16.2.1. Podstawy teoretyczne
16.2.2. Wybér rodziny betonéw

16.2.3. Ocena przynaleznosci betonu do rodziny i zgodnosci
z tg rodzing

168
171
178
179

185
185
189
194
194
195
214
220
224

227
228
229
233
235
236

239
240
242
246
249
255

261
261
263
263
264

265

11




Postowie

Literatura

Skorowidz

Zalacznik 1. Wykaz norm: BETON
Zalacznik 2. Wykaz norm: CEMENT
Zalacznik 3. Wykaz norm: KRUSZYWO

12

267
269
273
275
287
289



